
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

宮城県大崎市古川諏訪二丁目 5番 34 号 

TEL（0229）22-1311 FAX（0229）24-3105 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ  http://www.osaki-gijyutu.com 

E-mail    info@osaki-gijyutu.com 

 

JIS Q 17025 認定取得 

(ISO/IEC 17025) 

― 認定番号：RTL00950 ― 

認定範囲 

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧縮強度試験 

  ｺﾝｸﾘｰﾄ曲げ強度試験 



 

■□概  要□■ 

１． 設   立    昭和 59 年 9 月    

 

２． 管 理 者    石ケ森 信幸 

 

３． 所 長    涌田 義巨 

 

４． 共同試験場認定    昭和 60年  3月 20 日 認定  

              全国生コンクリート工業組合連合会 試験所認定番号 第 26号 

 

５． J I S  Q  1 7 0 2 5    平成 13年 10 月 19日  認定取得 

  （ ISO/IEC 17025 ）    公益財団法人日本適合性認定協会  認定番号 RTL00950 

 

 

 

 

 

 

  ■□主な業務□■ 

コ
ン
ク
リ
ー
ト 

製品試験 圧縮強度 曲げ強度 

設備試験 塩化物含有量測定器の検定 

材料試験 

ふるい分け 微粒分量 単位容積質量 有機不純物 

密度・吸水率 すりへり 安定性 粘土塊量  

粒形判定実積率 塩化物量 水質試験 セメント試験 

アルカリシリカ反応性試験（化学法・モルタルバー法） 

鋼材試験 引張試験 曲げ試験 単位質量 

その他 

供試体切断処理・キャッピング・研磨処理 

硬化コンクリートの塩化物量 コンクリートの中性化深さ 

コンクリートの静弾性係数測定 割裂引張強度 

 

土 

質 

現場試験 
スクリューウエイト貫入 ポータブルコーン貫入 

密度 ＣＢＲ 透水 平板載荷 

室内試験 

土粒子の密度 含水比 粒度 液性・塑性限界 ｐＨ 

湿潤密度 締固め ＣＢＲ 透水 一軸圧縮 三軸圧縮 

配合試験 路盤材料試験 電気伝導率 

 

 



 

■□認定試験場とは□■ 

  認定試験場は、中小企業近代化促進法による構造改善事業の一環として 

  生コンクリート工場における品質管理の合理化を目的として設立されま 

  した。 

  認定共同試験場は、立場上、業界における「外部試験機関」「中立機関」 

  となっており、認定共同試験場が発行する試験報告書は、経済産業省産 

  業技術環境局によって公的試験機関の試験報告書に準ずるものとして認 

  められております。 

  認定審査及び定期検査は、全国生コンクリート工業組合連合会によって 

  行われております。 

  
 

 

 

■□ISO/IEC 17025 とは□■ 

  ISO/IEC 17025 は、中立で公正な試験結果を提供するために、試験所や 

  校正機関が備えるべき事項が示された規格で、認定を取得した試験所が 

  技術能力を有していることの証明になります。 

  ISO/IEC 17025 の認定機関は外国との相互認証を行っており、認定を取 

  得した試験所は世界から認知されたことになります。 

  ※ 大崎技術センターは「顧客から信頼と満足を得る試験技術の提供」 

    の品質方針を確立するために認定を取得し、既に４度の更新審査を 

    経て今日に至っております。 

       認定範囲：コンクリートの圧縮強度試験 JIS A 1108 

            コンクリートの曲げ強度試験 JIS A 1106 

       認定番号：RTL00950 公益財団法人 日本適合性認定協会 

     



 

 

      ■□ 主な設備 ～コンクリート試験～ □■ 

 

        

圧縮試験機(2000kN・200kN)  

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

   油圧式万能試験機（1000kN） 

 

 静弾性係数測定装置 

 

 モルタル自動凝結試験機 



 

         

        ■□ 主な設備 ～コンクリート試験～ □■ 

 

                 

         切 断 機               研 磨 機 

 

     

        電位差滴定装置         セメント物理試験・水質試験 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

           ■□ 主な設備 ～土質試験～ □■ 

   

        一軸・ＣＢＲ試験機          三軸圧縮試験機 

 

                      

                   平板載荷試験装置 

                     

           透水試験装置        突固め試験機 

 

 

 

 



 

 

 

   ■□ 当社試験所有資格一例 □■ 

      コンクリート主任技士  （JCI）    1 名 

      コンクリート技士    （JCI）    4 名 

      品質管理責任者     （JSA）     5 名 

      JISQ17025 内部監査員  （JFE 他）    3 名 

 

   ■□ 当社が参加している技能試験 □■ 

      全国生コンクリート工業組合連合会 共通試験 

      一般社団法人セメント協会 OC セメント共同試験 

      公益社団法人地盤工学会 土質試験の技能試験 

 

 

   ■□ ＭＡＰ □■ 

    

宮城県生コンクリート大崎技術センター              

               〒989-6175 宮城県大崎市古川諏訪 2 丁目 5 番 34 号 

                  TEL：0229-22-1311  FAX：0229-24-3105 
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